Zylindrische Fraser NX

Glattschneidig, normale Ausfiihrung, Hals
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850-1100 11001300 1300-1500Q 48-56 56-60 Titanium
POLYCHROM
Beschichtung Artikel-Nr.  ¢-Code
Beispiel: r—’r (1—5’37'2 r—Z’ZF' — P15342
estell —— P15242
(1] d, d, d; I, I, l; I, 45° o z
Code e8 h6
20 | 400 600 370 57 600 1600 2095 0.10 30° 4
260 | 500 600 4.60 57 800 1800 2127 015 15 4 e
300 600 600 550 57 900 1934 2000 015 00° 4
3901 | 800 800 7.40 63 1200 2529 2600 015 00° 4 e
450 | 1000 1000 9.0 72 1500 3020 3100 020 00° 4
501 | 1200 1200 11.00 83 1800 36.13 3700 020 00° 4 e
610 | 1600 16.00 15.00 92 2400 4213 4300 020 00° 4
682 | 20.00 20.00 19.00 104 3000 5213 5300 020 00° 4 e
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Stahl 4.00 4 150 0.030 11935 1430 149
850-1100 N/mm? 5.00 4 150 0.040 5 ooo 3 zso 9550 1530 248
6.00 4 150 0.045 6.000 3.900 7960 1430 335

8.00 4 150 0.060 8.000 5200 5970 1430 59.6

10.00 4 150 0075  10.000 6.500 4775 1430 93.1

E . 12.00 4 150 0090  12.000 7.800 3980 1430 134.1
16.00 4 150 0100 16000  10.400 2985 1195 1986

u . 20.00 4 150 0125 20000  13.000 2385 1195 3104
stahl 400 4 15 0.025 4,000 2,600 9150 915 95
1100- 1300 N/mm? 5.00 4 115 0.035 5.000 3.250 7320 1025 16.7
6.00 4 15 0.040 6.000 3.900 6100 975 28

8.00 4 115 0.055 8.000 5.200 4575 1005 419

10.00 4 15 0065  10.000 6.500 3660 950 619

E . 12.00 4 115 0080  12.000 7.800 3050 975 914
16.00 4 15 0090 16000  10.400 2290 825 1371

u . 20.00 4 115 0110 20000  13.000 1830 805 209.4
Werkzeugstahl gehéirtet 400 4 50 0.015 4,000 2.600 3980 240 25
52-56 HRC 5.00 4 50 0.020 5.000 3.250 3185 255 4.1
6.00 4 50 0.020 6.000 3.900 2655 210 5.0

8.00 4 50 0.025 8.000 5200 1990 200 83

10.00 4 50 0035  10.000 6.500 1590 225 145

12.00 4 50 0040  12.000 7.800 1325 210 19.9

16.00 4 50 0050 16000  10.400 995 200 331

u . 20.00 4 50 0060 20000  13.000 795 190 49.7
Titanlegierungen ausg. 400 4 60 0015 4,000 1.600 4775 285 18
>300HB 5.00 4 60 0.020 5.000 2.000 3820 305 3.1
[Ti6AIAV] 6.00 4 60 0.020 6.000 2300 3185 255 35
8.00 4 60 0.025 8.000 3.100 2385 240 5.9

10.00 4 60 0035  10.000 3.900 1910 265 104

E . 12.00 4 60 0.040  12.000 4,700 1590 255 144
16.00 4 60 0050  16.000 6.200 1195 240 237

20.00 4 60 0.060  20.000 7.800 955 230 358

Stahl 400 4 120 0.020 3.600 4.000 9550 765 1.0
ap - 850-1100 N/mm? 5.00 4 120 0.025 4500 5.000 7640 765 17.2
+ 6.00 4 120 0.035 5.400 6.000 6365 890 289
8.00 4 120 0.045 7.200 8.000 4775 860 495

10.00 4 120 0.055 9.000  10.000 3820 840 756

A E . 12.00 4 120 0065 10800  12.000 3185 830 107.3
H 16.00 4 120 0075 14400  16.000 2385 715 165.0
u . 20.00 4 120 0095  18.000  20.000 1910 725 2613
stahl 400 4 90 0.020 3.600 4,000 7160 575 83
1100- 1300 N/mm? 5.00 4 90 0.025 4.500 5.000 5730 575 129
6.00 4 90 0.035 5.400 6.000 4775 670 217

8.00 4 % 0.045 7.200 8.000 3580 645 37.1

10.00 4 90 0.055 9.000  10.000 2865 630 56.7

E . 12.00 4 90 0065 10800  12.000 2385 620 80.4
16.00 4 90 0075 14400  16.000 1790 535 1238

u . 20.00 4 90 0095  18.000  20.000 1430 545 196.0
Werkzeugstahl gehéirtet 4.00 4 40 0.015 3.600 4.000 3185 190 28
5256 HRC 5.00 4 40 0.020 4500 5.000 2545 205 46
6.00 4 40 0.025 5.400 6.000 2120 210 69

8.00 4 40 0.030 7.200 8.000 1590 190 1.0

10.00 4 40 0.040 9.000  10.000 1275 205 183

12.00 4 40 0045 10800  12.000 1060 190 248

16.00 4 40 0050 14400  16.000 795 160 36.7

u . 20.00 4 40 0065  18.000  20.000 635 165 59.6
Titanlegierungen ausg. 400 4 50 0.020 3.600 4,000 3980 320 46
>300HB 5.00 4 50 0.025 4500 5.000 3185 320 72
[Ti6AIAV] 6.00 4 50 0.030 5.400 6.000 2655 320 103
8.00 4 50 0.040 7.200 8.000 1990 320 183

10.00 4 50 0.050 9.000  10.000 1590 320 286

E . 12.00 4 50 0060  10.800  12.000 1325 320 M3
16.00 4 50 0070 14400  16.000 995 280 64.2

20.00 4 50 0085  18.000  20.000 795 270 974
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