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Code h6 0/+0.1 H1

080 | 800 1000 530 56 1.000 4

090 | 9.00 1000 530 56 1,500 4 e |

100 | 1000 1000 5.10 56 2,000 4

120 | 1200 1200 6.10 63 2,500 4 e

140 | 1400 1200 7.10 63 3.000 4

160 | 1600 1200 7.10 63 4.000 4 e |

200 | 2000 1600 870 70 5.000 4

220 | 2200 1600 870 70 6.000 4 e

240 | 2400 1600 870 70 7.000 5

280 | 2800 16.00 10.20 70 8.000 5 e |

320 | 3200 16.00 1020 75 10.000 5

380 | 3800 2000 11.70 80 12.000 6 e

460 | 46.00 25.00 14.00 9 15.000 6

580 | 58.00 2500 15.00 100 20.000 6 e |
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Stahl 10.00 4 0.010 2.000 1750
<850 N/mm? 12.00 4 55 0.010 2.500 2.500 1460 eo
16.00 4 55 0.025 4,000 4.000 1095 110
20.00 4 55 0.030 5.000 5.000 875 105
22,00 4 55 0.035 6.000 6.000 795 110
! . 24.00 5 55 0.040 7.000 7.000 730 145
28.00 5 55 0.045 8.000 8.000 625 140
32,00 5 55 0.050 10.000 10.000 545 135
38.00 6 55 0.060 12.000 12,000 460 165
stahl 10.00 4 45 0.010 2.000 2,000 1430 55
850-1100 N/mm? 12.00 4 45 0.010 2.500 2.500 1195 50
16.00 4 45 0.025 4,000 4,000 895 20
20.00 4 45 0.030 5.000 5.000 715 85
22,00 4 45 0.035 6.000 6.000 650 20
! . 24.00 5 45 0.040 7.000 7.000 595 120
28.00 5 45 0.045 8.000 8.000 510 115
32,00 5 45 0.050 10.000 10.000 450 110
38.00 6 45 0.060 12.000 12.000 375 135
Stahl 10.00 4 34 0.010 2.000 2.000 1080 45
1100-1300 N/mm? 12.00 4 34 0.010 2500 2.500 900 35
16.00 4 34 0.025 4.000 4.000 675 70
20.00 4 34 0.030 5.000 5.000 540 65
22,00 4 34 0.035 6.000 6.000 490 70
! . 24.00 5 34 0.040 7.000 7.000 450 90
28.00 5 34 0.045 8.000 8.000 385 85
32,00 5 34 0.050 10.000 10.000 340 85
38.00 6 34 0.060 12.000 12,000 285 105
Nichtrostender Stahl 10.00 4 21 0.010 2.000 2.000 670 25
[Cr-Ni/1.4301] 12.00 4 21 0.010 2.500 2.500 555 20
16.00 4 21 0.025 4,000 4,000 420 40
20.00 4 21 0.030 5.000 5.000 335 40
22,00 4 21 0.035 6.000 6.000 305 45
u . 24.00 5 21 0.040 7.000 7.000 280 55
28.00 5 21 0.045 8.000 8.000 240 55
32.00 5 21 0.050 10.000 10.000 210 50
38.00 6 21 0.060 12.000 12.000 175 65
Ginseisen 10.00 4 42 0.010 2.000 2.000 1335 55
GG(G) 12.00 4 42 0.010 2,500 2,500 1115 45
16.00 4 42 0.025 4.000 4.000 835 85
20.00 4 42 0.030 5.000 5.000 670 80
22,00 4 42 0.035 6.000 6.000 610 85
! . 24.00 5 42 0.040 7.000 7.000 555 110
28.00 5 42 0.045 8.000 8.000 475 105
32,00 5 42 0.050 10.000 10.000 420 105
38.00 6 42 0.060 12.000 12,000 350 125
Reinkupfer 10.00 4 65 0.010 2.000 2.000 2070 85
12.00 4 65 0.010 2500 2500 1725 70
16.00 4 65 0.025 4,000 4,000 1295 130
20.00 4 65 0.030 5.000 5.000 1035 125
22,00 4 65 0.035 6.000 6.000 940 130
H . 24.00 5 65 0.040 7.000 7.000 860 170
28.00 5 65 0.045 8.000 8.000 740 165
32,00 5 65 0.050 10.000 10.000 645 160
38.00 6 65 0.060 12.000 12,000 545 195
Titanlegierungen 10.00 4 23 0.010 2.000 2.000 730 30
bis 300 HB 12.00 4 23 0.010 2,500 2.500 610 25
[Ti5A12.55n] 16.00 4 23 0.025 4,000 4.000 460 45
20.00 4 23 0.030 5.000 5.000 365 45
22,00 4 23 0.035 6.000 6.000 335 45
u . 24.00 5 23 0.040 7.000 7.000 305 60
28.00 5 23 0.045 8.000 8.000 260 60
32,00 5 23 0.050 10.000 10.000 230 55
38.00 6 23 0.060 12.000 12,000 195 70
AlKnetlegierung 10.00 4 80 0.010 2.000 2.000 2545 100
Si<6% 12.00 4 80 0.010 25500 2.500 2120 85
16.00 4 80 0.025 4,000 4,000 1590 160
20.00 4 80 0.030 5.000 5.000 1275 155
22,00 4 80 0.035 6.000 6.000 1155 160
H . 24.00 5 80 0.040 7.000 7.000 1060 210
28.00 5 80 0.045 8.000 8.000 910 205
32.00 5 80 0.050 10.000 10.000 795 200
38.00 6 80 0.060 12.000 12.000 670 240
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